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ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ШКОЛА – СЕМИНАР

ПО СТРУКТУРНОЙ МАКРОКИНЕТИКЕ ДЛЯ

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Программа и тезисы докладов
22—25 ноября 2006 г.
г. Черноголовка ИСМАН
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Состав оргкомитета

Ректор Школы – семинара 
А.Г. Мержанов
- академик, научный руководитель ИСМАН    (Черноголовка)

Председатель Оргкомитета:

	А.М Столин 
	- д.ф.-м.н., профессор, зав.лаб. ИСМАН (Черноголовка)

	Секретарь Оргкомитета:

	П.М. Бажин 
	- м.н.с. ИСМАН (Черноголовка)

	Члены Оргкомитета:

	В.В. Азатян      
	- член-корр. РАН, профессор (Черноголовка)

	С.М.Алдошин 
	- академик, директор ИПХФ РАН (Черноголовка)

	Г.С. Баронин
	- д.т.н., профессор ТГТУ (Тамбов)

	И.П. Боровинская 
	- д.х.н., профессор, зав. лаб. ИСМАН (Черноголовка)

	В.М. Бузник 


	- академик, руководитель Инновационно-технологического центра РАН (Москва)

	А.Л. Бучаченко         
	- академик, зав.отделом ИПХФ РАН (Черноголовка)

	Ю.А.Гордополов  
	- д.ф.-м.н., профессор, директор ИСМАН (Черноголовка)

	С.И. Дворецкий 
	- д.т.н., профессор, проректор ТГТУ (Тамбов)

	В.В. Козлов              
	- академик, вице-президент РАН (Москва)

	А.Е. Левашов           


	- д.т.н., профессор, директор Научно-учебного центра СВС МИСиС-ИСМАН, проректор МИСиС (Москва)

	С.В. Мищенко
	- д.т.н., ректор ТГТУ (Тамбов)

	С.Л. Соболев
           
	- д.ф.-м.н., советник Главы Администрации муниципального образования по науке и  инновационной деятельности (Черноголовка)

	А.Е. Сычев
           
	- к.т.н., зам. директора ИСМАН (Черноголовка)

	В.Т. Телепа   
	- д.т.н., зам. директора ИСМАН (Черноголовка)

	Ю.А.Филиппов            
	- Глава Администрации муниципального образования «Город Черноголовка»

	М.Р. Филонов
	-д.т.н., профессор, проректор МИСиС (Москва)

	В.А. Щербаков

	- д.ф.-м.н., зав.лаб. ИСМАН (Черноголовка)

	В.И. Юхвид
           
	- д.т.н., профессор, зам. директора ИСМАН (Черноголовка)


Рабочий комитет:

Р.А. Григорян
       - к.х.н., ИСМАН (Черноголовка)

О.Н. Козырева            - ИСМАН (Черноголовка)

Л.С. Стельмах            - д.т.н., ИСМАН (Черноголовка) 

Р.Н. Пономарев          - м.н.с., ИСМАН (Черноголовка)
Четвертая всероссийская школа-семинар по структурной макрокинетики для молодых ученых проводится в рамках программ Президиума РАН «Поддержка молодых ученых», «Поддержка научных школ» за 2006г, аналитической ведомственной программы Минобрнауки России «Развитие научного потенциала высшей «школы», код РНП. 2. 2. 1. 1. 5355.

Программа Школы-семинара молодых ученых

Среда, 22 ноября 2006г.

	9:30 
10:00 


	Регистрация участников

Церемония открытия Школы-семинара

Мержанов А.Г., академик РАН, ректор Школы-семинара (Черноголовка, ИСМАН) 

Гордополов Ю.А., профессор, директор ИСМАН (Черноголовка)

Столин А.М., профессор, председатель оргкомитета Школы-семинара (Черноголовка, ИСМАН)


Утреннее заседание

	10:30
	Андриевский Р.А., профессор (Черноголовка, ИПХФ РАН). Цитирование и информация (приглашенная лекция). 


11:10   Кофе-брейк

Доклады участников

	11:25
	1. Кислов В.М., молодой специалист, Салганский Е.А., Глазов С.В., Жолудев А.Ф., Патронова Л.И., Манелис Г.Б. (Черноголовка, ИПХФ РАН). Исследование фильтрационного горения углерода со сверхадиабатическим разогревом.

2. Рихтер Д.В., аспирант, Первухин Л.Б., Первухина О.Л. (Черноголовка, ИСМАН). Особенности образования при сварке взрывом прочного бездефектного соединения высокопрочной и инструментальной сталей.

3. Бажин П.М., аспирант, Пономарев Р.Н., Столин А.М. (Черноголовка, ИСМАН). Нанесение износостойких покрытий СВС-электродами на высоколегированную сталь.

4. Плотников А.Е., ведущий инженер, молодой специалист (Верхняя Пышма, ОАО «Уралэлектромедь»). Использование СВС-процессов в производстве антифрикционных изделий.
5. Андреев Д.Е., аспирант, Санин В.Н., Юхвид В.И. Ширяева М.Ю., Борщ В.Н., Пугачева Е.В. (Черноголовка, ИСМАН). СВС литых интерметаллидов как перспективных материалов для катализа.
6. Пугачева Е.В., аспирант, Борщ В.Н., Жук С.Я., Санин В.Н., Андреев Д.Е. (Черноголовка, ИСМАН). Каталитическая активность многокомпонентных металлических систем на основе СВС-интерметаллидов в процессах окисления СО и углеводородов.
7. Шкодич1 Н.Ф., молодой специалист,  Кочетов1 Н.А., Рогачев1 А.С., Григорян1 А.Э., Шарафутдинов2 М.Р., Толочко2 Б.П. (1- Черноголовка, ИСМАН, 2-  Новосибирск, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН). Динамика структурных и фазовых превращений в активированных двухкомпонентных системах в процессе СВС.
8. Емельянова О. М., стажер-исследователь, Игнатьева Т.И., Вершинников В.И. (Черноголовка, ИСМАН). Химическое диспергирование, как способ выделения ультра- и нанодисперсных порошков TiC и WC, получаемых по технологии СВС.

9. Денисов1 И.В., аспирант, Розен1 А.Е., Лось1 И.С., Хорин1 А.В., Первухин2 Л.Б. (1- Пенза, ПГУ, 2- Черноголовка, ИСМАН). К вопросу создания многослойных материалов стойких к питтинговой коррозии.

10. Кровяков1 П.М., студент, Первухин2 Л.Б., Тимофеев2Р.Ю., Сурков2 Т.Е. (1- Барнаул, АлтГТУ, 2- Черноголовка, ИСМАН). Деформация крупногабаритных листов в процессе сварки взрывом.



13:00   Обед

Вечернее заседание

	14:00

14:40

14:55
	Богинский Л.С., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры «Новые материалы и технологии» (Минск, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики Белорусского национального технического университета). Использование процессов сухого изостатического прессования (СИП) композиционных и проницаемых материалов на основе порошковых СВС-смесей (приглашенная лекция).

Кофе-брейк 

1. Замулаева Е. И., аспирант, Левашов Е. А., Кудряшов А. Е., Вакаев П. В. (Москва, НУЦ  СВС МИСиС – ИСМАН). Влияние  структуры электродов состава WC-8% Co на свойства электроискровых покрытий. 

2.  Подболотов К.Б., молодой специалист, Дятлова Е.М. (Минск, Белорусский государственный технологический университет). Синтез композиционных керамических материалов методом СВС в системе Al–MgCO3. 
3. Милосердов П.А., стажер-исследователь,  Санин В.Н., Юхвид В.И. (Черноголовка, ИСМАН). Влияние функциональных добавок на горение систем термитного типа.

4. Середа Б.П., Кругляк В.И., Жеребцов А.А., аспирант (Запорожье, Запорожская государственная инженерная академия). Легирование хромированных покрытий, полученных на сталях в условиях СВС, редкоземельными металлами.
5. Капустин Р.Д., аспирант, Первухин Л.Б. (Черноголовка, ИСМАН). Получение муллитовых структур методом термохимического синтеза в покрытии на футеровке тепловых агрегатов. 

6. Чернега М.Л., молодой специалист,  Кузнецов М.В., Бусурин С.М. (Черноголовка, ИСМАН). Синтез газочувствительных материалов методом СВС. 

7. Пилоян1 А.А., аспирант, Азатян2 В.В. ( 1- Ереван, Ереванский государственный университет, 2- Черноголовка, ИСМАН). Разрушение стационарной  детонационной  волны  путем ингибирования.
8. Якушев В.В., Уткин А.В., Жуков А.Н. (Черноголовка, ИПХФ РАН). Фазовый переход в нитриде кремния при ударно-волновом нагружении.
9. Шевченко1 Н.А., студентка, Первухин1 Л.Б., Первухина1 О.Л. (1-Барнаул, АлтГТУ, 2- Черноголовка, ИСМАН). Влияние гранулометрического состава аммиачной селитры на ее пропитываемость дизельным топливом.
10. Середа Б.П., Кругляк И.В, Ткаченко С.Н., аспирант (Запорожье, Запорожская государственная инженерная академия). Получение силицированных покрытий на высокоуглеродистых материалах в условиях СВС.


Четверг, 23 ноября 2006 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Стельмах Л.С., д.т.н. (Черноголовка, ИПХФ РАН). Методология математического моделирования СВС-технологии (приглашенная лекция).


10:30   Кофе-брейк

	10:45
	1. Замяткина1 Е.В., студентка, Столин2 А.М.,  Стельмах3 Л.С., Филонов1 М.Р. (1- Москва, МИСиС, 2- Черноголовка, ИСМАН, 3- Черноголовка, ИПХФ РАН). Влияние конкуренции тепловых и гидродинамических факторов на процесс получения  аморфных лент методом сверхбыстрой закалки.  Простейшая аналитическая модель

2. Ширяева М.Ю., молодой специалист, Санин В.Н., Юхвид В.И. (Черноголовка, ИСМАН). СВС в условиях микрогравитации. Подготовка образцов, методика проведения наземных экспериментов, предварительные результаты экспериментов на МКС Альфа.

3. Ягубова1 И.Ю., аспирант, Григорян1 А.Э., Рогачев1 А.С., Шарафутдинов2 М.Р., Толочко2 Б.П., Цыганков3 П.А., Носырев3 А.Н. (1- Черноголовка, ИСМАН, 2-  Новосибирск, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 3- Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана). Исследование механизма реакции в многослойных нанопленках Ni-Al.
4. Середа Б.П., Кругляк И.В., Святодух А.Н., аспирант (Запорожье, Запорожская государственная инженерная академия). Поверхностное упрочнение медных сплавов в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

5. Петров Е.В., аспирант, Кривченко А.Л., Кирсанов Р.Г. (Самара, СГТУ). Взаимодействие потока частиц при соударении с преградой.

6. Сорокин Д.И., студент, Штанский Д.В. (Москва, НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН). Осаждение многослойных и композиционных в системе TiCrB(N)/WSex с использованием СВС-мишеней.

7. Тарасов А.Г., аспирант, Горшков В.А., Юхвид В.И. (Черноголовка, ИСМАН). Получение литых оксинитридов алюминия (AlON) в режиме фронтального горения.

8. Салганская М.В., молодой специалист, Салганский Е.А., Глазов С.В., Полианчик Е.В., Манелис Г.Б. (Черноголовка, ИПХФ РАН). Особенности фильтрационного горения смеси полиуретан-углерод-инертный материал. 

9. Середа Б.П., Кругляк И.В., Белоконь Ю.А., аспирант (Запорожье, Запорожская государственная инженерная академия). Получение защитных покрытий на высокоуглеродистых материалах в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.



13:00   Обед

Вечернее заседание

	14:00

16:00


	1. Баринов1 В.Ю., студент, Вадченко2 С.Г. (1- Москва, МИСиС, 2- Черноголовка, ИСМАН). Воспламенение и горение титановых пленок на воздухе.

2. Саранцев В.В., аспирант, Реут О.П. (Минск, Белорусский национальный технический университет). Формирование композиционных покрытий на основе карбида титана электроискровой обработкой деталей с СВС-обмазками с применением электродов, полученных по технологии сухого изостатического прессования. 

3. Николаенко1 П.А., аспирант, Первухин2 Л.Б, Чудновский3 А.Д. (1- Барнаул, АлтГТУ, 2- Черноголовка, ИСМАН, 3- Москва, Центральный научно-исследовательский институт тяжелого машиностроения). Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки при взрывном нагружении.
4. Епишко Ю.К., аспирант, Левашов Е.А., Сенатулин Б.Р. (Москва, НУЦ  СВС МИСиС – ИСМАН).  Разработка и получение новых функционально-градиентных мишеней на основе карбида и силицида титана для магнетронного распыления биосовместимых покрытий.

5. Студеникин. И.А., молодой специалист, Грачёв В.В. (Черноголовка, ИСМАН). Проблемы синтеза оксинитрида кремния в режиме горения.

6. Гуреев К.С., студент, Петржик М.И.  (Москва, НУЦ СВС МИСиС–ИСМАН). Градиент концентрации в поверхностных слоях титановой пластины после электроискровой обработки.

7. Gauthier1 V., Хитев2 А.В., аспирант, Щербаков2 В.А., Dubois1 S. (1- France, Futuroscope-Chasseneuil du Poitou, 2- Черноголовка, ИСМАН). Получение плотного нанокристаллического композита TiC-Al2O3 методом механоактивировации и СВС-компактирования. 

8. Андреев Д.Е., аспирант, Санин В.Н., Юхвид В.И. (Черноголовка, ИСМАН). СВС литых сплавов на Ti основе в поле массовых сил.  

Спорт. Командный розыгрыш Кубка ректора Школы по настольному теннису.




Пятница, 24 ноября 2006 г.

Сессия по твердофазной экструзии

	10:00

10:30
	Баронин Г.С., д.т.н., профессор (Тамбов, ТГТУ). Основные закономерности формирования структуры и переработки полимерных сплавов в твердой фазе. (приглашенная лекция). 

Беляева1 Н.А., докторант ИСМАН, Смолев1 Л.В., студент, Столин2 А.М., Стельмах3 Л.С. (1- Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, 2- Черноголовка, ИСМАН, 3- Черноголовка, ИПХФ РАН). Твердофазная экструзия вязкоупругой структурированной системы (приглашенный доклад). 




10:50   Кофе-брейк

	11:15
	1. Пономарев1 Р.Н., молодой специалист, Бажин1 П.М., Пугачев2 Д.В., Столин1 А.М. (1- Черноголовка, ИСМАН, 2- Тамбов, ТГТУ). Реологическое поведение порошковых шихтовых материалов на основе титана при холодном одноосном прессовании.

2. Канищева1 Ю.В., студентка, Крутов1 А.Ю., Столин2 А.М., Ольхов3 Ю.А., Баронин1 Г.С. (1- Тамбов, ТГТУ,  2- Черноголовка, ИСМАН,  3- Черноголовка, ИПХФ РАН). Структурно-механические характеристики АБС-композитов, полученных жидко- и твердофазной экструзией. 

3. Писклов1 А.В., аспирант, Прокофьев1 В.Г., Смоляков2 В.К. (1- Томск, Томский государственный университет, 2-  Томский научный центр СО РАН). Плавление инертного слоя в процессе горения слоевой композиции

4. Шапкин1 К.В., аспирант, Стельмах2 Л.С., Столин3 А.М., Баронин1 Г.С. (1- Тамбов, ТГТУ, 2-  Черноголовка, ИПХФ РАН, 3-  Черноголовка, ИСМАН). Разработка системы автоматизированного проектирования технологической оснастки для твердофазной объемной штамповки полимерных композитов.
5. Иванов1 С.А., магистрант, Кобзев1 Д.Е., Столин2 А.М., Баронин1 Г.С. (1- Тамбов, ТГТУ, 2- Черноголовка, ИСМАН). Поведение полимерных нанокомпозитов в условиях твердофазной экструзии.

6. Пугачев1 Д.В., аспирант, Столин2 А.М., Баронин1 Г.С., Ольхов3 Ю.А. (1- Тамбов, ТГТУ,  2- Черноголовка, ИСМАН,  3- Черноголовка, ИПХФ РАН). Сравнительные исследование молекулярно-топологического строения сополимеров АБС после жидко- и твердофазной экструзии. 

7. Шапкин1 К.В., Стельмах2 Л.С., Столин3 А.М., Баронин1 Г.С. (1- Тамбов, ТГТУ, 2-  Черноголовка, ИПХФ РАН, 3-  Черноголовка, ИСМАН). Математическое моделирование процессов реодинамики при плунжерной  экструзии твердых полимерных материалов.




Церемония закрытия Школы-семинара и награждение лучших докладчиков.

Торжественный обед.

Суббота, 25 ноября 2006 г.

8:30     Экскурсия. Поездка в Центральный музей ВВС РФ (Сбор у здания управления эксплуатации).
