Шестая Всероссийская школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых проводится в рамках программ Президиума РАН «Поддержка молодых ученых», «Поддержка научных школ» за 2008г.
Программа 6-ой Всероссийской Школы-семинара по структурной макрокинетике для молодых ученых 
Среда, 26 ноября 2008г.

	9:30 
10:00 


	Регистрация участников

Церемония открытия Школы-семинара

Гордополов Ю.А., профессор, директор ИСМАН (Черноголовка, ИСМАН).
Столин А.М., профессор, председатель оргкомитета Школы-семинара (Черноголовка, ИСМАН).


Утреннее заседание

	10:30

	Мержанов Александр Григорьевич, академик, научный руководитель ИСМАН (Черноголовка). Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: счастливая судьба научного открытия». 


11:10   Кофе-брейк

Доклады участников

	11:30

	1. Поляков1,2 Б.Б. магистрант, Стельмах2 Л.С., Дворецкий1 Д.С. (1- ГОУ ВПО ТамбГТУ, Тамбов; 2- ИСМАН, Черноголовка). Оптимизация температурного распределения в пресс-оснастке при СВС-компактировании.

2. Федосова Е.Ю. студентка (МИСиС, Москва). Применение углеродных электродов для повышения трибологических свойств электроискровых покрытий. 

3. Вопилов1 Ю.Е., аспирант, Никитин2 Л.Н., Хохлов1,2 А.Р., Бузник3 В.М. (1- МГУ, Москва; 2- ИНЭОС, Москва; 3- ИМЕТ РАН, Москва). Растворимость порошков ультрадисперсного политетрафторэтилена в сверхкритическом диоксиде углерода.
4. Баймуратова Г.Р., аспирантка, Пилоян А.А., Азатян В.В. (ИСМАН, Черноголовка). Кинетические особенности гетерогенных процессов в газофазных цепных реакциях. 
5. Андреев Д.Е. аспирант, Санин В.Н., Юхвид В.И., Ковалев Д.Ю. (ИСМАН, Черноголовка). СВС литых Cr-Ti-B.
6. Мурашова И.В. магистрант, Гринкин А.В. аспирант (Физико-технический институт НАН Беларуси, Минск). Структура и свойства покрытия системы (Ni-Ti)+TiO2, нанесенного на стальную основу методом СВС, инициируемого электронно-лучевым нагревом. 
7. Толстых М.С. студент, Кобзев Д.Е.,  Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Методы твердофазной экструзии композиционных материалов. 


13:00   Обед

Вечернее заседание

	14:00
14:50
15:50
16:00

	Шефтель Елена Наумовна, д.т.н. (ИМЕТ, Москва). «Нанокристаллические магнитные пленки для применения в микроэлектронике».
1. Подболотов К.Б. аспирант, Дятлова Е.М. (Белорусский государственный технологический университет, Минск). Самораспространяющийся высокотемпературный синтез материалов на основе шпинели и карбида кремния.

2. Пугачева Е.В. аспирантка, Жук С.Я., Андреев Д.Е., Санин В.Н., Борщ В.Н. (ИСМАН, Черноголовка). Свойства Се-содержащих полиметаллических катализаторов в процессах глубокого окисления СО и углеводородов.

3. Цветков М.В. аспирант, Балабаева Е.М., Коршунова Л.А. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Экспериментальное исследование сравнительной эффективности поглотителей хлора в процессе газификации твёрдого топлива.

4. Попова1 Т.Е. аспирантка, Лебедева1 Н.Ш., Семейкин2 А.С. (1-Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, Иваново; 2ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново). Устойчивость тетрафенилпорфиринов к термоокислению.
Кофе-брейк
5. Студеникин  И.А. молодой специалист, Грачёв В.В (ИСМАН, Черноголовка). Синтез оксинитрида кремния в режиме фильтрационного горения. 
6. Базанов1 А.В. к.т.н. молодой специалист, Блиничев2 В.Н. (1- Институт химии растворов РАН, Иваново; 2- Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново). Влияние аэродинамических и радиационных режимов нагревающего пространства на пульсации температуры выпариваемого раствора.
7. Милосердов П.А. молодой специалист, Ширяева М.Ю., Пугачева Е.В.,Хоменко Н.Ю., Санин В.Н., Борщ В.Н. (ИСМАН, Черноголовка). СВС многокомпонентных сплавов на основе алюминидов никеля, как перспективных материалов для получения катализаторов.  
8. Кривченко1А.Л.1, Петров1Е.В. аспирант, Кирсанов2 Р.Г. (1- СамГТУ, Самара;2- Самарская государственная сельскохозяйственная академия, п. Усть-Кинельский). Исследование влияния потока частиц на свойства преграды при различных углах взаимодействия.

9. Терещенко А.Н. молодой специалист, Штейнман Е.А. (ИФТТ РАН, Черноголовка). Излучательные свойства дислокаций в кремнии, декорированных медью.
10. Алексеева Т.А., Третьякова Н.А., Золотарева Е.Г. аспирантка (УГТУ – УПИ, Екатеринбург). Кинетические закономерности получения тонких пленок сульфида свинца.


Четверг, 27 ноября 2008 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Перхов Анатолий Иванович, главный редактор журнала  «Химия и бизнес» (Москва). «Риски молодого ученого в бизнесе».


10:40   Кофе-брейк

	10:55
	1. Пугачёв1 Д.В. аспирант, Баронин1 Г.С, Столин2 А.М., Бейдер3 Э.Я. (1- ТамбГТУ, Тамбов; 2- ИСМАН, Черноголовка; 3- ВНИИАМ, Москва). Исследование поведения полисульфона при твердофазной экструзии. 
2. Линде1,2 А.В. молодой специалист, Грачев1 В.В., Айрал2 Р.-М. (1- ИСМАН, Черноголовка; 2- Institut Charles Gerhardt,Universite Montpellier II (UM2), Montpellier, France). Синтез нитрида ниобия при высоких давлениях газообразного азота.

3. Шишова О.Г. студентка (МИСиС, Москва). Электроискровая обработка титанового сплава ВТ 6 СВС-электродными материалами на основе (Ti,Zr)C1-x.

4. Платонов Л.Л. аспирант, Кулак М.М. (Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск). Ультразвук в процессах синтеза боридов титана. 

5. Тюрина М.Я. аспирант (МИСиС, Москва). Синтез карбида титана при электроискровой обработке титановой подложки чугунным электродом. 
6. Тарасов А.Г. молодой специалист,  Брауэр Г.Б., Сеплярский Б.С. (ИСМАН, Черноголовка). Закономерности горения смесей  Cr2O3+2Al  в условиях продольного перепада давлений.

7. Тарасов А.Г. молодой специалист,  Брауэр Г.Б., Сеплярский Б.С. (ИСМАН, Черноголовка). Закономерности горения смесей  Fe2O3+2Al+30% Al2O3 насыпной плотности, при продуве образца инертным газом.

8. Баринов В.Ю. аспирант, Сосикова О.Н., Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Анализ химических систем, способных к экзотермическому взаимодействию с увеличением объема конденсированных продуктов реакции.


13:00   Обед

Вечернее заседание

	14:00

15:45
15:55
16:30


	1. Бажин П.М. аспирант, Столин А.М. Боков А.А. (ИСМАН, Черноголовка). Влияния реологических факторов на процесс холодного прессования порошковых шихтовых материалов.
2. Замяткина Е.В. аспирантка, Филонов М.Р., Петржик М.И. (МИСиС, Москва). Оценка внутренних напряжений в наноструктурных микропроводах, покрытых стеклянной оболочкой. 
3. Замяткина1 Е.В. аспирантка, Столин2 А.М., Стельмах2 Л.С.,               Филонов1 М.Р. (1- МИСиС, Москва; 2- ИСМАН, Черноголовка). Математическая модель процесса затвердевания расплава в капилляре в условиях сверхбыстрой закалки.
4. Саранцев В.В. к.т.н., молодой специалист, Пантелеенко Ф.И. (Белорусский национальный технический университет, Минск). Формирование гальванических композиционных покрытий с использованием СВС-порошков.
5. Остапенко П.А. молодой специалист,  Грачев В.В. (ИСМАН, Черноголовка). Модель фильтрационного горения СВС-систем для неидеального газа.
6. Кислов В.М. молодой специалист, Салганский Е.А., Глазов С.В., Салганская М.В. (ИПХФ, Черноголовка). Особенности спутного фильтрационного горения твердых топлив при различном направлении распространении волны горения. 
Кофе-брейк

7. Салганская М.В. к.ф.-м.н., молодой специалист, Глазов С.В., Салганский Е.А. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Пиролиз полиэтилена в волне фильтрационного горения. 
8. Пацюк1 В.В. студент, Бажин2 П.М., Столин2 А.М. (1- МИСиС, Москва; 2- ИСМАН, Черноголовка). Получение наноструктурированных электродов для ЭИЛ методом СВС-экструзии.

9. Фетисова О.В. молодой специалист, Полианчик Е.В., Манелис Г.Б. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Моделирование газификации смеси углерод-инертный материал в фильтрационном режиме.
Спорт. Командный розыгрыш кубка Ректора Школы по настольному теннису. 


Пятница, 28 ноября 2008 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Филонов Михаил Рудольфович, д.т.н., профессор, зам. проректора по науке (МИСиС, Москва). «Новые огнеупорные керамические материалы».


10:40   Кофе-брейк

	11:00


	1. Разинин А.К. магистрант, Иванов С.А., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, ИСМАН). Влияние УНМ на технологические и прочностные характеристики ПСФ-композитов, полученных твердофазной экструзией. 

2. Кочетов Н.А. к.ф.-м.н., Ковалев Д.Ю. (ИСМАН, Черноголовка). О влиянии механической активации на характеристики процесса СВС и особенности фазообразования в системе Ni+Al.
3. Кобзев Д.Е. магистр, Завражин Д.О., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Исследование влияния ультразвука на процесс твердофазной экструзии полимерных композитов и свойства получаемых экструдатов. 
4. Толстых М.С. студент, Кобзев Д.Е.,  Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Методы твердофазной экструзии композиционных материалов.
5. Третьякова Н.А., Алексеева Т.А., Золотарева Е.Г. аспирантка (УГТУ – УПИ, Екатеринбург). Определение условий формирования селенида свинца в водных растворах на основе термодинамического анализа.
6. Кобзева И.Ю. молодой специалист, Кобзев Д.Е., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Определение эксплуатационных показателей полимерных композитов на основе СВМПЭ и ПСФ, обработанных давлением в твердой фазе. 

7. Капустин Р.Д. аспирант, Первухин Л.Б. (ИСМАН, Черноголовка). Экспериментально- теоретическое исследование термохимического синтеза муллитовых структур в огнеупорном покрытии на основе материала марки М-1. 
8. Завражин Д.О. аспирант, Попов А.Г., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Твердофазная экструзия АБС- и СВМПЭ нанокомпозитов с наложением электромагнитных полей.
9. Комбарова П.В. молодой специалист, Лосева А.С., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, ИСМАН). Влияние модифицирующих добавок на изменение физико-механических характеристик полимерных композитов на основе СВМПЭ.
10. Козлукова Ю.О. магистрант, Лосева А.С., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Дилатометрические исследования полимерных композитов на основе СВМПЭ.
11. Хитёв А.В. аспирант, Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Синтез СВС-композитов на основе тугоплавких соединений.


Церемония закрытия Школы-семинара и награждение лучших докладчиков.
Торжественный обед.
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