Восьмая Всероссийская с международным участием Школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых проводится в рамках программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» и финансовой поддержки Российского Фонда фундаментальных исследований за 2010г.

Программа 8-ой Всероссийской с международным участием Школы-семинара по структурной макрокинетике для молодых ученых 

Среда, 24 ноября 2010г.

	9:30 
10:00 


	Регистрация участников

Церемония открытия Школы-семинара

Мержанов А.Г., академик, научный руководитель ИСМАН (Черноголовка, ИСМАН)

Гордополов Ю.А., профессор, директор ИСМАН (Черноголовка, ИСМАН)

Столин А.М., профессор, председатель оргкомитета Школы-семинара (Черноголовка, ИСМАН)

Приветственные слова гостей Школы


Утреннее заседание

	10:20


	Хина Борис Борисович, гл.н.с., д.ф.-м.н. (ФТИ НАН Беларуси, Минск). Развитие теории СВС и структурной макрокинетики в Беларуси (приглашенная лекция).


11:20   Кофе-брейк

Доклады участников

	11:50


	1. Кислов В.М. молодой специалист, Пилипенко Е.Н. молодой специалист (ИПХФ РАН, Черноголовка). Особенности фильтрации газа через слой бидисперсного материала. 

2. Боярченко О.Д. стажер-исследователь, Камынина O.K., Сычев A.E., Вадченко С.Г., Умаров Л.M. (ИСМАН, Черноголовка). Синтез материалов на основе Ti-Al методом теплового взрыва.

3. Хайрулина12 Р.В. магистрант, Столин1 А.М., Бажин1 П.М., Зарипов2 Н.Г. (1-ИСМАН, Черноголовка; 2- УГАТУ, Уфа). Влияние технологических условий на закономерности синтеза и структуру металлокерамики на основе системы Ti02-C-B-Al-Zr.

4. Севостьянова А.В. магистрант (МИСиС, Москва). Исследование состава и свойств двухслойных электроискровых покрытий.

5. Середа Б.П., Середа Д.Б. студент (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Исследования кинетики формирования алитированных покрытий на высокоуглеродистых сталях в условиях самораспростроняющегося высокотемпературного синтеза.

6. Кочетов1 Н.А. молодой специалист, Рогачев1 А.С., Погожев2 Ю.С. (1- ИСМАН, Черноголовка; 2- МИСиС, Москва). Влияние способа механического активирования реакционной смеси на скорость распространения волны СВС реакций и микроструктуру твердого сплава TiC-Ni.


13:30   Обед

Вечернее заседание

	14:30
16:00


	1. Саранцев1 В.В. молодой специалист, Бажин2 П.М. молодой специалист, Пантелеенко1 Ф.И., Столин2 А.М (1- БНТУ, Минск; 2- ИСМАН, Черноголовка). Особенности микроструктуры композиционных покрытий, полученных электроискровым легированием СВС-электродами.

2. Терещенко1 А.Н. молодой специалист, Штейнман1 Э.А., J. Rabier2 (1- ИФТТ РАН, Черноголовка; 2-Laboratoire de Métallurgie Physique, UMR CNRS 6630, Université de Poitiers,  SP2MI, BP 30179, 86962 Futuroscope-Chasseneuil Cedex, France). Излучательные свойства дислокаций в кремнии, созданных в условиях высоких давлений и низких температур.

3. Данилин Е.М. аспирант (МИСиС, Москва). Формирование карбидных слоев при высокотемпературном взаимодействии расплавов с углеродными материалами. 

4. Баймуратова Г.Р. аспирант (ИСМАН, Черноголовка). Синергизм действия ингибиторов и инертных разбавителей на газофазные процессы горения.

5. Пашковская О.С. студент (МИСиС, Москва). Применение СВС-электродных материалов Cr2AlC для электроискрового упрочнения инструментальной стали Х12МФ. 

6. Андреев Д.Е. молодой специалист, Санин В.Н., Юхвид В.И. (ИСМАН, Черноголовка). Эффект воздействия перегрузки на микроструктуру и химический состав сплавов Ni/Cr/Al, Ni/Co/Al, Co/V/Al, полученных в режиме СВС.

Кофе-брейк

7. Кожевников Д.А. студент, Арапов К.А. аспирант (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва). Разработка метода оксидирования поверхности металлов в плазме СВЧ-разряда. 

8. Баринов В.Ю. аспирант, Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Особенности возникновения термоЭДС при горении гетерогенной смеси Ti+C.

9. Середа Б.П., Кругляк И.В., Кругляк Д.О. аспирант (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Хромоалитирование медных сплавов в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
10. Шишкин Т.А. молодой специалист, Первухин Л.Б. (ИСМАН, Черноголовка). Влияние высокоэнергетических воздействий на структуру и свойства металлов.

11. Икорников Д.М. молодой специалист, Санин В.Н., Юхвид В.И. (ИСМАН, Черноголовка). СВС металлокерамических композитов в условиях, когда вектора скорости горения и перегрузки взаимно-перпендикулярны.


Четверг, 25 ноября 2010 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Сеплярский Борис Семенович, к.ф.-м.н., зав. лаб. (ИСМАН, Черноголовка). Конвективный режим распространения зоны реакции – новый механизм горения «безгазовых» систем (приглашенная лекция).


11:00   Кофе-брейк

	11:15


	1. Московских1 Д.О. студент, Курбаткина1В.В., Кочетов2 Н.А. (1- МИСиС, Москва; 2- ИСМАН, Черноголовка). Применение механического активирования для осуществления СВС процесса в слабо экзотермических смесях с целью получения компактных дисперсно-упрочненных наночастицами материалов Fe-Al-ZrO2нано.

2. Боярченко О.Д. стажер-исследователь, Вадченко С.Г., Сычев А.Е. (ИСМАН, Черноголовка). Синтез материалов на основе Ti-Al-Nb-с с заданной структурой и пористостью. 

3. Потанин А.Ю. студент (МИСиС, Москва). Самораспространяющийся высокотемпературный синтез дисперсно-упрочненных наночастицами керамических электродных материалов на основе карбида и никелида титана для электроискрового осаждения многофункциональных покрытий. 

4. Бусурин С.М. молодой специалист, Бусурина М.Л.(ИСМАН, Черноголовка). Взаимодействие оксидных компонентов системы при синтезе ферритов методом СВС.

5. Кузьмина е.Г. студент (МИСиС, Москва). Самораспространяющийся высокотемпературный синтез дисперсно-упрочненных наночастицами композиционных электродных материалов в системе NiAl-TiN.

6. Арапов К.А. аспирант, Савин А.В. магистрант (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, Москва). Получение ультрадисперсных порошков металлов и их оксидов в плазме СВЧ разряда.


13:00   Обед

Вечернее заседание

	14:00

15:15

16:30
	1. Капустин Р.Д. молодой специалист, Николаенко П.А. (ИСМАН, Черноголовка). Экспериментальное определение эффективности гашения энергии взрыва твердыми ячеистыми материалами. 

2. Шикова Е.С. студентка (МИСиС, Москва). Исследование кинетики формирования и свойств электроисровых покрытий на подложках из титанового сплава при использовании электродных материалов в системе  TiC-TiNi-наночастицы.
3. Баринов В.Ю. аспирант, Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Закономерности горения гетерогенной смеси Ti+C в условиях одностороннего сжатия.

4. Золотарева Е.Г. молодой специалист, Глянченко В.Д., Седов Н.П. (ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», Екатеринбург). Исследование модифицированных активных углей для извлечения тяжелых металлов из малоконцентрированных растворов.

5. Чобко А.А. молодой специалист, Щербаков В.А., Сачкова Н.В. (ИСМАН, Черноголовка). Синтез  керамического композита на основе системы ZrB2–ZrC–CrB.
Кофе-брейк

6. Щербаков А.В. молодой специалист, Щербаков В.А., Грядунов А.Н.,

Телепа В.Т. (ИСМАН, Черноголовка). Изучение закономерностей электротеплового взрыва в условиях одностороннего сжатия.

7. Шкодич1 Н.Ф. молодой специалист, Рогачев1 А.С., Вадченко1 С.Г., Neder2R., Magerl2 A. (1- ИСМАН, Черноголовка, 2- Institute of  Crystallography and Structural Physics, University of Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 3, Erlangen, D-91058 Deutschland). Влияние механоактивации на самораспространяющийся высокотемпературный синтез в системе Ti-Sic-C.

8. Студеникин И.А. молодой специалист, Грачёв В.В. (ИСМАН, Черноголовка). СВС оксинитрида кремния при сжигании смеси Si, SiO2 , Si3N4, Si2N2O в воздухе.
9. Базанов А.В. молодой специалист, Падохин В.А. (Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, Иваново). Механомагнитная технология активации водных растворов солей металлов.

10. Алексеева Т.А. молодой специалист, Третьякова Н.А. (ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург; ГОУ ВПО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России»). Установление пороговой концентрации образования твердого раствора замещения и влияния легирующего компонента на свойства тонких пленок сульфида свинца.

11. Ячменева О.Е. аспирант (ИСМАН, Черноголовка). Слабое поглощение лазерного излучения в волоконном световоде.

Спорт. Командный розыгрыш кубка Ректора Школы по настольному теннису. 


Пятница, 26 ноября 2010 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Богинский Леонид Стефанович, д.т.н., профессор (ИПК и ПК БНТУ, Минск). Проблемы порошковой металлургии, методы их решения, подготовка кадров высшей категории (приглашенная лекция).


11:00   Кофе-брейк

	11:15


	Классен Николай Владимирович, к.ф.-м.н., зав. лаб. (ИФТТ РАН, Черноголовка). Наносцилляторы для новых методик в медицине, ядерной энергетике, антитерроризме (приглашенная лекция).


	12:15


	1. Паршин2 Д.А. магистрант, Пантелеенко1 Ф.И., Саранцев1 В.В. молодой специалист, Столин2 А.М., Бажин2 П.М. молодой специалист (1- БНТУ, Минск; 2- ИСМАН, Черноголовка). Особенности микроструктуры электроискровых покрытий на инструментальной стали. 

2. Иванов1 С.А. аспирант, Баронин1 Г.С., Кербер2 М.Л. (1- ТамбГТУ, Тамбов; 2- РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва). Обработка ПЭВП-композитов давлением в условиях интенсивной пластической деформации. 

3. Цветков М.В. молодой специалист, Зайченко А.Ю., Полианчик Е.В. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Поглощение HСl при газификации твердого топлива в режиме фильтрационного горения в реакторе непрерывного действия.

4. Кобзев Д.Е. аспирант, Баронин Г.С., Полуэктов В.Л. (ТамбГТУ, Тамбов). Применение ультразвука при твердофазной обработке давлением нанокомпозитов на основе ПЭВП.

5. Галкин Ю.В. студент, Арапов К.А. аспирант (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва). Получение ультрадисперсных порошков металлов эрозией электрода в плазме сверхвысокочастотного разряда.

6. Попов А.Г. магистрант, Завражин Д.О., Таров В.П., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Модификация АБС-сополимера графитовым наполнителем и его обработка в СВЧ-поле.

7. Толстых М.С. студент, Завражин Д.О. аспирант, Попов А.Г. студент, Таров В.П., Баронин Г.С. (ТамбГТУ, Тамбов). Изучение теплофизических свойств образцов АБС-сополимера и композитов на его основе, прошедших твердофазную экструзию.

8. Третьякова Н.А. молодой специалист, Алексеева Т.А. (ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург; ГОУ ВПО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России», Екатеринбург). Исследование кинетических закономерностей гидрохимического синтеза пленок селенида олова.


Церемония закрытия Школы-семинара и награждение лучших и активных участников.

Торжественный обед.
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