Седьмая Всероссийская с международным участием Школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых проводится в рамках программ Президиума РАН «Поддержка молодых ученых», «Поддержка научных школ» за 2009г.

Программа 7-ой Всероссийской с международным участием Школы-семинара по структурной макрокинетике для молодых ученых 

Среда, 25 ноября 2009г.

	9:30 
10:00 


	Регистрация участников

Церемония открытия Школы-семинара

Гордополов Ю.А., профессор, директор ИСМАН (Черноголовка, ИСМАН).

Столин А.М., профессор, председатель оргкомитета Школы-семинара (Черноголовка, ИСМАН).


Утреннее заседание

	10:20


	Мержанов Александр Григорьевич, академик, научный руководитель ИСМАН (Черноголовка). Концептуальный взгляд на процессы и проблемы самораспространяющегося высокотемепратурного синтеза (приглашенная лекция).


11:20   Кофе-брейк

Доклады участников

	11:35

	1. Кочетов Н.А. молодой специалист, Ковалев Д.Ю. (ИСМАН, Черноголовка). Влияние механической активации на процесс СВС и фазообразование в системе Ni+Al.

2. Зуева Е.Н. молодой специалист, Кислов В.М. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Оценка пределов устойчивости плотного слоя твердых частиц при фильтрации газа.

3. Пантелеенко Ф.И., Саранцев В.В. молодой специалист, Лецко А.И., Красавин В.Ю. (Белорусский национальный технический университетМинск). Использование СВС-порошка DS-300для нанесения композиционных гальванических покрытий.
4. Царев М.В. молодой специалист, Мокрушин В.В., Костюк Н.А., Забавин Е.В. (Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров). Применение резистометрического метода для исследования процессов и материалов СВС. 

5. Стрелец А.В. студент (МИСиС, Москва). Исследование процесса нанесения, состава и свойств электроискровых покрытий с повышенными эксплуатационными свойствами.

6. Середа Д.Б. студент (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Исследование свойств алюмосилицированных покрытий легированных сталей в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 
7. Азарова1 Е.В. аспирант, Левашов1 Е.А., Замулаева1 Е.И., Ральченко2 В.Г., Большаков2 А.П., Хосоми3 С. (1- МИСиС, Москва;2- Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН, Москва; 3- Tomei Diamond Co. Ltd., Oyama Plant 4-5-1, Jyoto, Oyama Tochigi 323, Japan). Получение электроискровых покрытий на твердом сплаве ВК6 с использованием алмазосодержащих электродов для осаждения CVD-алмазных пленок.

8. Рылов Ю.Б. молодой специалист (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», Тамбов). Получение ферратов щелочных металлов методом СВС.




13:35   Обед

Вечернее заседание

	14:30
16:15

	1. Галышев С.Н. магистрант, Столин А.М., Бажин П.М. (ИСМАН, Черноголовка). Формирование микроструктуры металлокерамической системы Ti-Al-C в условиях свободного СВС-сжатия.
2. Ячменева О.Е. аспирант (ИСМАН, Черноголовка). Критические явления при распространении волны пробоя в волоконном световоде.

3. Пугачёв2 Д.В. аспирант, Столин2 А.М., Баронин1 Г.С, Вопилов3 Ю.Е., Боков2 А.В. (1- ТГТУ, Тамбов; 2- ИСМАН, Черноголовка; 3– МГУ, Москва). Изучение кинетики уплотнения фторопластов различных марок. 

4. Столин1 А.М., Хина2 Б.Б., Саранцев2 В.В. молодой специалист, Бажин1 П.М. (1- ИСМАН, Черноголовка; 2- Белорусский национальный технический университет, Минск). Получение композиционных ультрадисперсных покрытий при использовании СВС и ЭИО.

5. Глейкина1 Ю.А. студентка, Шкода2 О.А. (1- ТГУ, Томск; 2- Отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН). Исследование структуры порошковой смеси и ее влияния на параметры горения в режиме теплового взрыва в системе титан.

6. Бусурин С.М. молодой специалист, Бусурина М.Л. (ИСМАН, Черноголовка). Фазовый состав и структура ряда ферритов NiMnxFe2-xO4 полученных методом СВС.

7. Базанов А.В. молодой специалист, Блиничев В.Н. (Институт Химии Растворов РАН, Иваново). Получение нанокристаллов из газовой фазы.

Кофе-брейк

8. Розен1 А.Е., Перелыгин1 Ю.П., Гордополов2 Ю.А., Первухин2 Л.Б., Лось1 И.С., Усатый1 С.Г., Крюков1 Д.Б., Кирий1 Г.В., Абрамов1 П.И., Первухина2 О.Л., Денисов2 И.В. аспирант, Хорин1 А.В., Розен1 А.А. (1-ГОУ ВПО ПГУ, Пенза; 2- ИСМАН, Черноголовка). Основы проектирования материала повышенной коррозионной стойкости.

9. Коломиец И.А. студентка (МИСиС, Москва). Электроискровая обработка инструментальной штамповой стали Х12МФСВС-электродным материалом на основе TiC-ХН70Ю (СТИМ-2/40НЖ).
10. Петров1 Е.В. аспирант, Кривченко2 А.Л., Кирсанов3 Р.Г. (1- ИСМАН, Черноголовка; 2- СамГТУ, Самара; 3- Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Самара). Исследование процессов в стальных материалах после обработки потоком частиц, разогнанных энергией взрыва.
11. Данилин Е.М. студент, Петржик М.И. (МИСиС, Москва). Влияние температуры спекания на свойства и структуру сплава Ti-Nb-Ta, полученного методами порошковой металлургии.


Четверг, 26 ноября 2009 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Милейко Сергей Тихонович, профессор, д.ф.-м.н. (ИФТТ РАН, Черноголовка). Композиты и наноструктура (приглашенная лекция).


10:50   Кофе-брейк

	11:00
	1. Терещенко А.Н. молодой специалист, Штейнман Э.А. (ИФТТ РАН, Черноголовка). Пассивация медью центров дислокационной люминесценции в кремнии.

2. Кругляк Д.О. аспирант (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Исследование свойств защитных покрытий на тугоплавких металлах, полученных в условиях СВС. 

3. Цветков М.В. аспирант, Балабаева Е.М., Коршунова Л.А., Полианчик Е.В., Манелис Г.Б. (ИПХФ РАН, Черноголовка). Поглощение HCl при газификации твердого топлива с добавками щелочных сорбентов в режиме фильтрационного горения.

4. Шкодич1 Н.Ф. молодой специалист, Рогачев1 А.С., Neder2 R., Magerl2 A. (1- ИСМАН, Черноголовка; 2- Institute of  Crystallography and Structural Physics, University of Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 3, Erlangen, D-91058 Deutschland). Определение размера частиц и величины микронапряжений методами рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии в активированных наноструктурированных материалах.

5. Забавин Е.В. молодой специалист. (Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров). Термический и резистометрический анализ нанодисперсных металлических порошков.
6. Чобко А.А. молодой специалист, Щербаков В.А., Сачкова Н.В. (ИСМАН, Черноголовка). Синтез композита на основе системы (Ti+2B)-(3Cr+2C).

7. Сайков И.В. аспирант, Первухин Л.Б., Первухина О.Л., Рогачев А.С., Григорян А.Э. (ИСМАН, Черноголовка). Ударно-волновое инициирование СВС в системах на основе Ti+C и Ti+B.

8. Кондаков А.А. магистрант, Кванин В.Л., Балихина Н.Т. (ИСМАН, Черноголовка). Выбор сырья для оптимизации технологических параметров и свойств материала.


13:00   Обед

Вечернее заседание

	14:00

15:30
17:00
	1. Баринов В.Ю. аспирант, Щербаков В.А. (ИСМАН, Черноголовка). Изучение закономерностей горения гетерогенной смеси Ti+C в условиях всестороннего сжатия.

2. Николаенко1 П.А. молодой специалист, Первухин1 Л.Б., Казанцев2 А.Г., Чудновский2 А.Д. (1- ИСМАН, Черноголовка, 2- ГНЦ РФ ОАО НПО ЦНИИТМАШ, Москва). Моделирование напряженно-деформированного состояния и прочности корпусов взрывных камер.

3. Денисова Н.А. аспирант, Полетаев А.В., Гордополов Ю.А. (ИСМАН, Черноголовка). Структура материалов, синтезируемых при ударно-волновом нагружении экзотермических безгазовых систем.

4. Пугачева Е.В. молодой специалист, Ковалев И.Д., Хоменко Н.Ю., Борщ В.Н. (ИСМАН, Черноголовка). Исследование полиметаллических катализаторов глубокого окисления методом РФА.
5. Бондаренко Ю.В. аспирант, Савела К.В. аспирант, Середа Д.Б. студент (Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье). Оптимизация составов порошковых СВС-смесей для получения новых материалов с заданными свойствами на титановых сплавах.

6. Сафонов А.А. аспирант, Штеренберг А.М., Андреева А.В., Сметанин К.С. (ГОУ ВПО СамГТУ, Самара). Триботехнические свойства тонких пленок, синтезированных в плазме тлеющего разряда тэтрафторэтилена на алюминиевых подложках. 
Кофе-брейк
7. Подболотов К.Б. молодой специалист, Дятлова Е.М. (Белорусский государственный технологический университет, Минск). Влияние глиноземсодержащих добавок на процесс и свойства продуктов СВС в системе Al-SiO2-C. 

8. Бондарев А.В. студент (МИСиС, Москва). Структура и свойства покрытий Ti-Al-Si-C-N, полученных магнетронным распылением мишеней, изготовленных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

9. Паршин1,2 Д.А. магистрант, Стельмах1 Л.С., Столин1 А.М. (1-  ИСМАН, Черноголовка; 2- ТГТУ, Тамбов). Исследование влияния размера структурных элементов наноматериалов на особенности их СВС-компактирования.

10. Третьякова Н.А. молодой специалист, Алексеева Т.А. ( ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет–УПИ», ГОУ ВПО «Уральский государственный институт государственной противопожарной службы МЧС России», Екатеринбург). Расчет состава твердого раствора Pb1–xSnxSe по данным кинетических исследований образования селенидов свинца и олова в цитратной системе.

11. Алексеева Т.А. молодой специалист, Третьякова Н.А. (ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет–УПИ», ГОУ ВПО «Уральский государственный институт государственной противопожарной службы МЧС России», Екатеринбург). Влияние катионных составляющих реакционной смеси на структуру и свойства тонких пленок PbS.
12. Баймуратова Г.Р. аспирант, Азатян В.В., Абрамов С.Г. (ИСМАН, Черноголовка). Химическое управление горением метано-воздушных систем.

13. Капустин Р.Д. молодой специалист, Первухин Л.Б. (ИСМАН, Черноголовка). Алюмосиликатные огнеупоры, полученные по технологии СВС для защиты тепловых агрегатов о воздействия высоких температур.

Спорт. Командный розыгрыш кубка Ректора Школы по настольному теннису. 


Пятница, 27 ноября 2009 г.

Утреннее заседание

	10:00


	Андриевский Ростислав Александрович, профессор (ИПХФ РАН, Черноголовка). Новые подходы в материаловедении в связи с возможностями и вызовами нанотехнологий (приглашенная лекция).


10:50   Кофе-брейк

	11:00


	1. Первухина1 О.Л., Рихтер1 Д.В., Кобелев2 А.Г, Савельев2 А.C. аспирант (1- ИСМАН, Черноголовка; 2- МИСиС, Москва). Особенности производства композиционных материалов из высокопрочных сталей. 

2. Иванов1 С.А. аспирант, Баронин1 Г. С., Кербер2 М.Л., Разинин1 А.К., Козлукова1 Ю.О.(1- ТГТУ, Тамбов; 2- РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва). Равноканальная многоугловая твердофазная экструзия кристаллических полимеров и нанокомпозитов на их основе. 

3. Кобзев Д.Е. аспирант, Баронин Г.С. (ТГТУ, Тамбов). Влияние степени деформации на прочностные показатели полимерных композитов, обработанных давлением в твердой фазе.

4. Кобзев Д.Е. аспирант, Баронин Г.С., Кобзева И.Ю. (ТГТУ, Тамбов). Исследование усадочных процессов полимерных композитов на основе полисульфона, обработанных давлением в твердой фазе.
5. Кобцева1 Ю.А. студентка, Толстых1 М.С., Иванников2 А.В., студенты, Кербер2 М.Л., Баронин1 Г.С. (1- ТГТУ, Тамбов; 2- РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва). Теплофизические исследования нанокомпозита САН+НА с использованием дифференциального сканирующего калориметра.
6. Комбарова П.В. молодой специалист, Дмитриев В.М., Баронин Г.С. (ТГТУ, Тамбов). Диффузионные свойства полимерных композиционных материалов, прошедших обработку давлением в твердой фазе.

7. Козлукова Ю.О. магистрант, Завражин Д.О., Попов А. Г., Баронин Г.С. (ТГТУ, Тамбов). Влияние СВЧ-обработки и концентрации модифицирующей добавки на структурные переходы полимерных нанокомпозитов на основе ПЭВП. 

8. Попов А. Г. магистрант, Завражин Д.О., Кобзев Д.Е., Баронин Г.С. (ТГТУ, Тамбов). Модификация СВМПЭ-нанокомпозитов в СВЧ-электромагнитном поле.

9. Разинин1 А.К. магистрант, Баронин1 Г.С., Кербер2 М.Л., Иванов1 С.А., Кобзев1 Д.Е. (1- ТГТУ, Тамбов; 2- РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва). Твердофазная экструзия ПЭВП-нанокомпозитов, полученных в условиях гидродинамической кавитации.

10. Толстых М.С. магистрант, Дивин А.Г., Баронин. Г.С., Мищенко С.В., Пономарев С.В. (ТГТУ, Тамбов). Модернизация приборов для определения теплофизических характеристик модифицированных полимерных материалов.
Богинский Леонид Степанович, профессор (ИПК и ПК БНТУ, Минск). Новые достижения в процессах сухого изостатического прессования (приглашенная лекция).


Церемония закрытия Школы-семинара и награждение лучших докладчиков.

Торжественный обед.
